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 26.02.2018להלן הנוסח מהחלטת הוועדה בנוגע להתקן שבנדון , אשר נדון ביום  .1

תוצרת  Echostar 5רכיבי בגוון לבן, חומר הסימון מיושם יחד עם כדוריות זכוכית מסוג -הוצג צבע אקרילי חד .2

Sovitec  גר'/מ"ר וכדוריות  720המיושמות בהפלה חופשית. חומר הסימון בעת בדיקתו יושם בכמות של

. מכאן רמת P7: R3  Q5  B5  S3גר'/מ"ר )בהפלה חופשית(. תוצאות הבדיקות הראו  480הזכוכית בכמות של 

 .Bהסיווג לתפקוד הינה 

 

 . 1423בדרישות ת"י  –; כדוריות זכוכית 1871כי חומר הסימון עמד בדרישות של ת"י  הוסבר

בדיון צוין כי זוהי מערכת חדשה, עם סוג וכמות שונה של כדוריות זכוכית וכמות שונה של חומר הסימון )לעומת 

 ".601Sמוצע מק"ט " -(. לכן, קיים צורך במק"ט שונה Cשרה בעבר ומתאימה לדרגה המערכת שאו

 ? Bרכיבי קיבל דרגה -הוצגה שאלה של אינג' שמעון נסיכי מחברת נת"י: כיצד חומר חד

ידי שינוי של סוג וכמות של כדוריות זכוכית, בשילוב שינוי בעובי -שרון הסביר כי התוצאה הושגה על-מר הר

 . עם זאת, נשאר מספיק עובי של שכבת הצבע כדי למנוע שחיקה.שכבת הצבע

 הוסבר כי יישום חומר הסימון מבוצע במכונה, עם מחשב מחובר, לצורכי מדידה של כמות החומרים.  

 

 החלטה:

 .601S -שנים. הספק מתחייב לאמץ מק"ט חדש  3הוועדה ממליצה לאשר את חומר הסימון לתקופה של 

                                                                             
 העתקים:

 יו"ר הוועדה, משרד התחבורה  –אינג' עירית שפרבר  
 יועצים מדעיים

 


