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 .ישראל ריקוליבמתוצרת  801רכיבי לבן קולפלסט -צבע דו    :הנדון                                         

 29.01.2019החלטת הוועדה מתאריך סימוכין:                             
                                                                  

 29.01.2019להלן הנוסח מהחלטת הוועדה בנוגע להתקן שבנדון , אשר נדון ביום  .1

 חומר הסימון  .801, מק"ט 801שם מסחרי קולפלסט בגוון לבן, חומר סימון פלסטי קר  הוצג
 זכוכית כדוריותשל  ותוספים) מיקרון 725 של עובי) ר"מ/גר' 1200 של בכמות, מיושם בהתזה

 ר"מ/'גר 500 של בכמות POTTERS תוצרת3D AC05(3:1)  מסוג החלקה מונעי ואגרגטים
 . )חופשית הפלה)ב

. 1871בדרישות ת"י עמד חומר הסימון , 1423ת"י עמדו בדרישות  כדוריות הזכוכיתשהוסבר 
  P7  R3רמות התפקוד שהתקבלו בדיקות ותעודה מתכללת של מת"י. לוועדה הוגשו מסמכי 

Q5  B5  S1 רמה ,B . 
עלו שאלות בנוגע להחזר אור נמוך יותר של חומר הסימון הנדון לעומת חומר סימון אחר,  בדיון

רכיבי, של אותה החברה. הוסבר שלצורך שיפור התנגדות להחלקה, בחומר הנדון יש תוספת -חד
, החזר אור נמוך יותר מתקבל עקב עירוב הכדוריות עם 1:3וכדוריות זכוכית ביחס  יםאגרגט

 . יםהאגרגט
 
 

 :ההחלט
 שנים. 3לתקופה של  ממליצה לאשר את חומר הסימון הוועדה
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